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Strojirensky zkusebni Gstav, s.p.. Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Ceska republika
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objednatel: Obec Radim
28103 Radim 6, Ceska republika
8 identifikacni €islo: 00235661
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vyrobek: Drevni brikety (kvadr 7cm x 13,5¢cm xcca6cm)

typové oznaceni: B podie CSN EN 14961-3

i Strojirensky zkugebni Gstav, s.p. timto osvédcenim potvrzuje, Ze u vzorkl predmétného paliva proved|
g jeho analyzu s nasledujicim zjisténim:

o e .
IE Pouzitd norma Analyticky ukazatel Znacka Jednotka itk Beamy oy
EE Hodnota Hodnota

i m
;E CSN EN 14918 Spalné teplo ar MJ.kg"] 17,01 19,29

g CSN EN 14918 VyhFevnost Onet [MJ.kg™] 15,51 17,92

& CSN EN 14774 Voda veskera v plivodnim stavu My [% hmot.] 11,81 0,00

g CSN EN 14775 Popel A [% hmot ] 2,42 2,75

& SN EN 15104 Uhlik We [% hmot.] 44,09 49,99

g CSN EN 15104 Vodik Wy [% hmot) 5,54 6,28

s CSN EN 15104 Dusik Wy [% hmot.] 0,19 0,22

i CSN EN 15289 Chlor W [% hmot ] 0,024 0,027

: CSN EN 15289 Sira Ws [% hmot ] 0,006 0,007

g CSN EN 15104 Kyslik (dopoctem) Wo [% hmot ] 35,92 40,73

:E CSN EN ISO 17294 Arsen Was [mg.kg™] <044 < 0,50

& SN EN ISO 11885 Kadmium Weq [mg kg™ <022 <025

g CSN EN ISO 11885 Chrom Wer [mg.kg ] <1,38 <1,50

& CSN EN ISO 11885 Méd Wey [mg.kg] 1,32 2,51

g CSN EN ISO 11885 Nikl Wi [mg.kg] <0,88 <1,00

' CSN EN ISO 11885 Olovo Wep [mg.kg ] <221 <2,50

i CSN ENISO 11885 Zinek Wa, [mg.kg™] 734 83,0

s CSN 75 7440 Ritut Wiyg [mg.kg™] 0,008 0,009

k CSN P CEN/TS 15150 [ Hustota &astic p [kg.dm™] 1,01
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Osvédceni bylo vydano na zakladé protokolu o zkouSce &. 39-9552 ze dne 2012-06-18, vystaveného
& Strojirenskym zkuSebnim ustavem, s.p.

g Brno 2012-06-18

Ing. Alois Randysek

Porovnani s CSN EN 14961-3 je uvedeno na 2. strané.
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Srovnani s limitnimi hodnotami podle CSN EN 14961-3:

Analyticky ukazatel Znacka | Jednotka il::;?)rt‘; tcl":igg \';:I:s::gg:i-g
Plvod a zdroj 1.1.
Prameér D [mm] 80az90 |D100 <100
Délka L, [mm] 135 L200 <200
Sitka L, [mm] 55 az 65

Tvar kvadr 3

Obsah vody Mar [% hmot.] 11,81 M15 <15
Obsah popela A [% hmot. sus.] 2,75 A3.0 <3,0
Hustota &astic DE [g.cm”] 1,011 DEOQ.9 20,9
Prisady [% hmot. su$.] 0 <2
Vyhtevnost v plv. stavu Q [MJ.kg] 15,51 Q14.9 2149
Obsah dusiku Wy | [% hmot. sus.] 0,22 N1.0 <1,0
Obsah siry Ws | [% hmot. su$.] 0,007 S0.04 <0,04
Obsah chloru We | [% hmot. sus.] 0,027 Cl0.03 <0,03
Arsen W, | [mg.kg™ sus.] <0,50 <1
Kadmium Weq | [mg.kg™' sus.] <0,25 <0,5
Chrom We, | [mg.kg” su$] <1,50 <10

Méd W, | [mg.kg™' sus.] 2,51 <10

Nikl Wy | [mg.kg™ sus.] < 1,00 <10
Olovo Wp, | [mg.kg ™ sus.] <2,50 <10
Zinek Wz, | [mg.kg™ sud] 83,0 <100

Rtut Wy, | [mg.kg™ sus ] 0,009 <0,1
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